PŘÍLOHA 11

(Mikropetrografické popisy vzorků VK z Lešan)

	Označení vzorku:
	Lešany 1, 188882, okraj silnostěnné nádoby

	Zrnitost:
	Hrubě zrnitý

	Porosita:
	15%

	Pojivo:
	Zřetelně heterogenní

	Mikrostruktura:
	Paralelní, místy retikulární

	Mikropetrografický rozbor:
	Křemen, muskovit, biotit, plagioklas, alkalický živec, amfibol.

Granitoidní horniny, aplit?, železité pískovc

	Výchozí surovina:
	Patrně eluvium granitoidních hornin nebo jíl s příměsí eluvia granitoidních hornin.

	Poznámka:
	Výpal oxidační při teplotě 800-900°C podle pokročilé baueritizace biotitu.


	Označení vzorku:
	Lešany 2, 188722, VK

	Zrnitost:
	Jemně zrnitý 

	Porosita:
	5%

	Pojivo:
	Slabě heterogenní

	Mikrostruktura:
	Nevýrazně paralelní až všesměrná

	Mikropetrografický rozbor:
	Křemen, muskovit, ojediněle biotit, plagioklas, alkalický živec, zelený amfibol, vápenný nedopal.

Střep obsahuje minimum úlomků hornin – pouze aplit.

	Výchozí surovina:
	Typická spraš.

	Poznámka:
	Teplota výpalu nižší než 700°C.


	Označení vzorku:
	Lešany 3, 188898A, zlomek nádoby s příměsí slídy.

	Zrnitost:
	Hrubě zrnitý

	Porosita:
	5%

	Pojivo:
	Heterogenní

	Mikrostruktura:
	Paralelní

	Mikropetrografický rozbor:
	Křemen, turmalín, pecičky sillimanitu, sillimanitové ruly, biotit, muskovit, alkalický živec. Úlomky fibrolitu (sillimanit-křemen).

	Výchozí surovina:
	Zvětralý plášť pararul.

	Poznámka:
	Střep pochází z oblasti Moldanubika.Teplota výpalu 650-700°C podle biotititu. 


	Označení vzorku:
	Lešany 4, 188771, VK

	Zrnitost:
	Jemně zrnitá

	Porosita:
	5%

	Pojivo:
	Slabě heterogenní

	Mikrostruktura:
	Všesměrně zrnitá

	Mikropetrografický rozbor:
	Křemen, muskovit, plagioklas, biotit, alkalický živec, zelený amfibol.

	Výchozí surovina:
	Sprašová hlína.

	Poznámka:
	Teplota výpalu maximálně 700°C.


	Označení vzorku:
	Lešany 5, 188720, VK 

	Zrnitost:
	

	Porosita:
	15%

	Pojivo:
	Heterogenní

	Mikrostruktura:
	Paralelní

	Mikropetrografický rozbor:
	Křemen, plagioklas, alkalický živec, muskovit, biotit, zelený amfibol.

	Výchozí surovina:
	Sprašová hlína.

	Poznámka:
	Oxidační výpal. Teplota výpalu mezi 800-900°C.


	Označení vzorku:
	Lešany 6, 188898B, zlomek nádoby s příměsí slídy.

	Zrnitost:
	Hrubě zrnitý

	Porosita:
	5%

	Pojivo:
	Heterogenní

	Mikrostruktura:
	Paralelní

	Mikropetrografický rozbor:
	Křemen, turmalín, pecičky sillimanitu, sillimanitové ruly, bitit muskovit, alkalický živec. Úlomky fibrolitu (sillimanit-křemen).

	Výchozí surovina:
	Zvětralý plášť pararul.

	Poznámka:
	Střep pochází z oblasti Moldanubika.Teplota výpalu 900°C podle biotititu. Shodný se vzorkem 3.


	Označení vzorku:
	Lešany 7, 188868, tenkostěnná nádobka MMK

	Zrnitost:
	Jemně zrnitá

	Porosita:
	5%

	Pojivo:
	Slabě heterogenní

	Mikrostruktura:
	Paralelní

	Mikropetrografický rozbor:
	Křemen, plagioklas, muskovit, méně biotit, alkalický živec, přítomny nezcela disociované karbonáty, vzácně úlomky modrozeleného turmalínu a zeleného amfibolu.

	Výchozí surovina:
	Spraš.

	Poznámka:
	Nejbližší experimentálnímu vzorku. Teplota výpalu nižší než 700°C.


	Označení vzorku:
	Lešany 8, 188864, putna MMK

	Zrnitost:
	Jemně zrnitý (oproti vzorku 7 trochu hrubší)

	Porosita:
	5%

	Pojivo:
	Slabě heterogenní

	Mikrostruktura:
	Retikulární

	Mikropetrografický rozbor:
	Křemen, plagioklas, muskovit, méně biotit, alkalický živec, zelený amfibol, úlomky sericitových břidlic, úlomky aplitů.

	Výchozí surovina:
	Spraš

	Poznámka:
	Teplota výpalu 650 - 700°C.


	Označení vzorku:
	Lešany 9, vypálený experimentální vzorek spraše z lokality

	Zrnitost:
	Jemně zrnitý

	Porosita:
	5%

	Pojivo:
	Slabě heterogenní

	Mikrostruktura:
	Všesměrně zrnitá

	Mikropetrografický rozbor:
	Křemen, nezcela disociované karbonáty, vzácně plagioklasy, muskovit, biotit, alkalický živec, tepelně postižený hnědočervený amfibol.

	Výchozí surovina:
	Spraš

	Poznámka:
	Teplota výpalu 900°C.
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Foto 1   Vz. č.  1.  Paralelní mikrostruktura s dobře  patrným bauritizovaným biotitem a úlomky aplitů. XPL. 

	[image: image2.jpg]



Foto 2 Vz. č. 1.  Klasty granitoidních hornin. XPL. 
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Foto 3  Vz. č. 2. Všesměrně zrnitá mikrostruktura.  
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Foto  4    Vz. č. 2.     Všesměrně zrnitá mikrostruktura s dobře rozpoznatelným okrouhlým až střípkovitým křemenem.  XPL. 
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Foto 5  Vz. č. 3   Klasty sillimanitových rul. PPL.
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Foto 6 Vz. č. 3. Totéž místo v  XPL. 
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 Foto 7  Vz. č. 3. Mikrostruktura paralelní, pojivo heterogenní.  Nápadné jsou dlouze lupenité muskovity.        PPL.
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Foto 8  Vz. č. 3. Totéž místo v XPL. 
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Foto 9 Vz. č. 3. Rozpraskané úlomky světle hnědomodrých turmalínů. PPL. 
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Foto 10   Vz. č. 3 Totéž místo v XPL.
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Foto 11 Vz. č. 4. Všesměrně zrnitá mikrostruktura.          PPL.
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Foto 12   Vz. č. 4.  Totéž místo. Šedě zbarvená izometrická  zrnka patří křemenu a živcům, protáhlé lištovité průřezy slídám. XPL.
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Foto 13 Vz. č. 5. Všesměrně nestejnoměrně  zrnitá mikrostruktura s heterogenním pojivem. PPL. 
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 Foto 14 Vz. č. 5. Totéž místo v XPL. 
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 Foto 15  Vz. č. 6. Rozpraskané úlomky světle hnědých turmalínů. PPL.
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Foto 16  Vz. č.  6. Totéž místo v XPL.
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Foto 17 Vz. č. 6. Mikrostruktura paralelní, pojivo heterogenní.  Nápadné jsou dlouze lupenité muskovity.             PPL.
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Foto 18 Vz. č. 6. Totéž místo v XPL.
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Foto 19 Vz. č. 6. Klasty sillimanitových rul. PPL.
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Foto 20 Vz. č. 6. Totéž místo v XPL.
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Foto 21 Vz. č. 7.  Jemně zrnitá, slabě paralelní mikrostruktura. PPL.
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Foto 22 Vz. č. 7.  Totéž místo v XPL.
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Foto 23 Vz. č. 8. Jemně zrnitá, slabě paralelní mikrostruktura. PPL.
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Foto 24 Vz. č. 8. Totéž místo v XPL.
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Foto 25 Vz. č. 9. Experimentální výpal předpokládané suroviny.  Na snímku jsou  parné  ne zcela rozložené klasty karbonátů (s čirými lemy zakalené, rozpraskané). PPL.
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Foto 26 Vz. č. 9. Experimentální výpal    předpokládané suroviny. Uprostřed snímku oranžově hnědý amfibol lemovaný (a podél štěpnosti prostupovaný) hematitem. PPL.


